
Les 7 principes généraux 
de préparation des Inlays 
Onlays

Le collage de A à Z : réflexion, 
préparation & assemblage des 

onlays, inlays et overlays
avec les Drs Dorian Bonnafous & Pierre Layan
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Pour un matériau composite, une 
épaisseur minimale de 1,5 mm est 
recommandée, tandis que pour la 
céramique, l’épaisseur minimale 
doit être de 2 mm. Ces épaisseurs 
garantissent la solidité et la 
durabilité des restaurations.Une légère dépouille d’environ 

10 degrés est nécessaire. Elle 
permet un retrait facile du moule 

d’empreinte et facilite l’ajustage de 
la restauration prothétique.

Éviter les angles vifs dans la 
préparation de la dent réduit 
le stress interne dans la pièce 
prothétique, ce qui minimise 
le risque de fracture ou de 
défaillance.

Les angles vifs 

Pour assurer un soutien adéquat 
pour la restauration, une profondeur 

d’environ 2 mm est recommandée 
au niveau de la poutre.

Une forme simple facilite les 
procédures cliniques, notamment 
la prise d’empreinte, la coulée, 
l’usinage et le collage de la 
restauration.

Respecter les 
épaisseurs 
minimales 

Dépouille 

Profondeur la 
plus homogène 

possible  

Simplifier la 
forme 



Ces principes sont essentiels pour 
assurer une préparation précise et 
réussie de la dent avant la restauration 
avec des inlays ou des onlays. Le 
respect de ces principes contribue à 
la longévité et à la performance des 
restaurations prothétiques.

Rappel :

Découvrir la formation

100 % en ligne

Disponible à vie

Cas cliniques, protocoles 
complets, exercices et 
fiches à télécharger

Groupe d’entraide privé

93% de taux d’application des 
enseignements dans la pratique 

quotidienne.

Rejoignez une communauté de plus de 
20 000 consoeurs et confrères.

FORMATION 

Contactez-nous au : 

06 63 86 91 00 

contact@learnylib.com

Préparer l’angle 
interne arrondi 

Les angles internes arrondis facilitent 
l’ajustage de la restauration et 

aident à minimiser le stress interne 
dans la pièce prothétique.
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Une bonne adhérence lors du 
collage assure une rétention 
adéquate de la restauration, 
améliore l’étanchéité et contribue 
à la résistance de la restauration.

Rétention par 
adhésion au 
moment du collage

2mm
1,5 à 2mm

10-15°
2mm

https://formations.learnylib.com/st/62f9dbdf-d706-49e1-a00c-308adfef2e0b

